HORNOS DE AFINO
1864 — HORNO SIEMENS-MARTIN (ALE)
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Del arrabio al acero en el horno Siemens-Martin

s materias primas basicas constituidas por arrabio proveniente del alto horno y chatarra se reunen con caliza y mineral de hierro en si horno Siemens-Martin.
Luqo e varias horas de proceso, se obtiens o1

PROCEDEITE DEL ALTO HORNO
EL VAGO! UELC
1 - Los hornos Siemens-Martin son enormes recipientes cerrados, EL ARRAEIO uomm T
construidos con material refractario. El ciclo de fabricacién | CUCHARA DE €
del acero se inicia dejando caer en los hornos caliza, |

mineral de hierro y chatarra por medio de la mdquina cargadora.
| comenzar la fusion de la chatarra se agrega, por el canal de adicion

ol avubvc liquido. Cuando se llega a la fusién total de la carga
nzan a realizarse sucesivos controles quimicos y de temperatura,
acuerdo a los cuales se efectian los ajustes necesarios

ELECTRICD.

para llevar el acero a las especificaciones previstas. Al cabo ARRABIO
de varias horas se destapa el orificio de colada, y el acero fluye por Ry Liouioo N CORTE DEL HORNO SIEMENS-MARTIN
gravitacién a través de un canal llenando la cuchara de colada WA\ MOSTRNDO LOS METODOS DE CARGA
el proceso Siemens-Martin se utilizan como \ i DE MATERIAS PRIMAS 2
combustibles fuel-oil, gas de coque u otros. | = = 7 CONDUCTON

N

| 2 - Durante la colada se le agregan al
acero ﬂwevws materiales de aleacion, |
in de obtener las caracteristicas
finales requeridas.
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CORTE EN EL HORNO SIEMENS-MARTIN
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OF AC
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LINGOTERO

6 - La repbticién del proceso Siemens-Martin
a ocasionando deterioros en la superficie
interior del hormo; su reparacion se realiza

4- Ei acero es vaciado en lingoteras de formas y
mediante una méquina que proyecta
tamafios diferentes desde la cuchara de colada, “M\A’uunom materiales refractarios :?.m,u:m ®
a través de un orificio ubicado en el fondo lomita y/o magnesita)

e 1a misma, llamado buza. reconstruyendo las zonas afectadas.

POTE

OF
ESCORIA

3 - La escoria excedente que sobrenada al acero 6 - Los ladrillos refractarios de las cimaras

fluye a través del canal de desborde hacia ol
pote de escoria. Una vez enfriada es Iriturada y

utilizada como materia prima en la carga del alto horno. al mv!l(um el sentido de la corriente

los ladrillos calientan el aire
entrants devotviendo o calor skmacenado
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HORNOS DE AFINO
1900 — HORNO ELECTRICO DE ARCO — Héroult (FR)
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